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8. Pulver für das 
Plasmaschweißen, 

Plasmaspritzen, Gas-
Pulver-Auftrags-

schweißen und 
Flammspritzen
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8.1 Pulver für das Plasmaschweißen, Plasmaspritzen, Gas-Pulver-
Auftragschweißen und Flammspritzen [Verarbeitung] 

 Plasma- 
schweißen 

Plasma- 
spritzen 

Gas-Pulver-
Auftragschweißen Flammspritzen 

Kornfraktion 50 – 160 µm 
63 - 200 µm 

32 - 106 µm 
45 - 125 µm 

16 - 63 µm 
45 – 90 µm 

32 – 106 µm 

32 – 106 µm 
45 – 125 µm 

Eisen-Basis     

capilla®     

Capidur 4015 X X  X 
Capidur 4115 X X  X 
Capidur 4407 X X  X 
Capidur 4031 X X  X 
Capicoat 316 H X X  X 
Capicoat 51 X X  X 
Capidur 30 FeCrMn X X  X 
Capidur 60 FeCr X X  X 
Capidur 45 FeCr X X  X 
Capidur 65 FeCrNb X X  X 
     

Nickel-Basis     

capilla®     

Capidur 20 Ni X X X X 
Capidur 40 Ni X X X X 
Capidur 45 Ni X X  X 
Capidur 50 Ni X X X X 
Capidur 55 Ni X X X X 
Capidur 60 Ni x X X X 
Capidur 35 NiCr X X  X 
Capidur 40 NiCr X X  X 
Capibond NiAl 5  X  X 
Capibond NiAl 6  X  X 
Capidur NiCrMo 24/21 X X  X 
Capidur NiCrW 26/9 X X  X 
Capicoat 5200 S X X  X 
Capicoat 530 X X  X 
Capicoat NiCr 20  X  X 
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8.1 Pulver für das Plasmaschweißen, Plasmaspritzen, Gas-
Pulver-Auftragschweißen und Flammspritzen [Verarbeitung] 
(Fortsetzung) 

 Plasma- 
schweißen 

Plasma- 
spritzen 

Gas-Pulver-
Auftragschweißen Flammspritzen 

Kornfraktion 50 – 160 µm 
63 - 200 µm 

32 - 106 µm 
45 - 125 µm 

16 - 63 µm 
45 – 90 µm 

32 – 106 µm 

32 – 106 µm 
45 – 125 µm 

Kobalt-Basis     

capilla®     

Capidur 506 X X  X 
Capidur 512 X X  X 
Capidur 501 X X  X 
Capidur R 40 Co X X  X 
Capidur R 40 CoNb X X  X 
Capidur R 50 Co X X  X 
Capidur R 50 CoNb X X  X 
Capidur 521 X X  X 
Capidur FN X    
Capidur F X X  X 
Capidur 516 X X  X 
Capidur 45 Co X X   
Capidur 50 Co X X   
Capidur 55 Co X X   
Capidur 60 Co X X   
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